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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the inhibitory effect of coated paper against Colletotrichum 

gloeosporioides, a causal agent of anthracnose disease in mango cv. Nam Doc Mai. Coated paper containing 1.5 
%(w/v) chitosan and chitosan mixed with vanillin at concentration 0.5, 1, 2, and 4 %(w/v) were tested with C. 
gloeosporioides in vitro by dual culture technique. The result demonstrated that coated paper containing vanillin 
at concentration 1 %(w/v) was the most effective for inhibiting radial growth of C. gloeosporioides by 63.3%. 
Moreover, the inhibitory effect of coated papers on spore germination were tested by slide culture technique. It 
was found that chitosan-vanillin coated paper at all concentrations could inhibit spore germination as well as 
chitosan coated paper caused abnormal of germ tube after treat for 6 hours whereas uncoated paper could not 
inhibit spore germination. This finding demonstrated that combined vanillin and chitosan enhance inhibitory effect 
on C. gloeosporioides. Therefore, chitosan-vanillin coated paper could be an alternative method for prolonging 
mango fruits shelf-life by wrapping. 
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บทคดัยอ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศกึษาประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบในการยับยั้งการเจริญของเชือ้ Colletotrichum 
gloeosporioides เชื้อรากอโรคแอนแทรคโนสในมะมวงพันธุนํ้าดอกไมหลังการเก็บเกี่ยว จากการประเมินประสิทธิภาพของ
กระดาษเคลือบไคโตซานเขมขน 1.5 %(w/v) และกระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินท่ีระดับความเขมขน 0.5, 1, 2, และ 4 
%(w/v) ในการยับยัง้การเจริญของเสนใย C. gloeosporioides ดวยวิธี dual culture technique พบวากระดาษเคลือบไคโต
ซานผสมวานิลลินความเขมขน 1 %(w/v) มีประสิทธิภาพในการยับยัง้การเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุไดดีท่ีสุด คดิเปน 
63.3% เมื่อประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อราดวยวิธี slide culture ท่ีเวลา 6 ชั่วโมง ไมพบการงอกของ 
germ tube สปอรบนกระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินท่ีทุกระดับความเขมขน และพบลักษณะการงอกท่ีผิดปกตขิอง
สปอรบนกระดาษท่ีเคลือบเฉพาะไคโตซาน ในขณะท่ีกระดาษไมเคลือบพบลักษณะการงอกของสปอรตามปกติ แสดงวาการใช
ไคโตซานรวมกับวานิลลินชวยเสริมประสิทธิภาพในการยับยัง้การเจริญของเชื้อราสาเหตุใหดียิ่งขึ้น  กระดาษเคลือบไคโตซาน
ผสมวานิลจึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกในการนําไปประยุกตใชหอผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวใหมีอายุการเก็บรักษาไดนานมากขึ้น 
คําสําคัญ: ไคโตซาน วานิลลิน กระดาษเคลือบ  
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นาจะเปนกรรมวิธีทางเลือกในการควบคุมโรคระหวางการขนสงท่ีนาสนใจ กระดาษยับยัง้จุลินทรียจัดเปนวัสดุบรรจุภัณฑแบบ
แอคทีฟ (Active packaging material) ท่ีมีความสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียบริเวณผิวหนาของอาหารท่ีสัมผัสกับ
บรรจุภัณฑ (Lee et al., 2003) โดยท่ัวไปสามารถผลิตไดโดยการเคลือบสารยับยัง้จุลินทรียบนแผนกระดาษ ใหมีคุณสมบัติใน
การยับยัง้การเจริญของแบคทีเรีย หรือเชื้อราบนผิวกระดาษได การศึกษาน้ีจึงทําการพัฒนากระดาษเคลือบสารยับยัง้เชื้อกอโรค
แอนแทรคโนส โดยใชวานิลลินซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนสารเคมท่ีีปลอดภัย ในโครงสรางมีสารประกอบฟนอลิกท่ีมีโครงสราง
ใกลเคยีงกับยูจีนอลในกานพลูท่ีรูจักกันอยางกวางขวางวามีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียไดเปนอยางดี 
(Beuchat and Golden, 1989) เปนสารยับยัง้จุลินทรียท่ีเติมลงไปในสารเคลือบชีวฐานท่ีเตรียมจากไคโตซาน ซึง่เปนวัตถดุิบท่ี
สามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ ไมเปนพิษ อีกท้ังสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียไดท้ังยสีต รา และแบคทีเรีย (Begin 
and Calsteren, 1999) 

 
อุปกรณและวิธกีาร 

1. การแยกเชื้อสาเหตุโรคจากมะมวง 
แยกเชื้อรา C. gloeosporioides ดวยวิธี Tissue transplanting method  

2. การเตรียมสารเคลือบและกระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลิน 
 ละลายไคโตซาน 1.5 กรัม ในสารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 1 (โดยนํ้าหนัก) ในนํ้ากล่ัน 100 มิลลิลิตร ใหความ
รอนท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 1 ชม. จากน้ันนํามาใชเปนตัวทําละลายในการเตรียมสารละลายไคโตซานผสมวานิลลิน
ท่ีระดับความเขมขน 0.5, 1, 2, และ 4 %(w/v) โดยใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 83±2 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จากน้ันนําสาร
เคลือบท่ีระดับความเขมขนตางๆ ปริมาณ 10 มิลลิลิตร เคลือบลงบนกระดาษลอกลายขนาด 29.5 × 21.0 เซนติเมตร ดวย
เคร่ือง RK Print Coat Instruments model K303 MULTI COATER, U.K.  ผ่ึงใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง เคลือบซ้ําอีกคร้ังหน่ึง  
3. ทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญเสนใยของเชือ้รา C. gloeosporioides 

3.1 ประสิทธิภาพของสารเคลือบในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อรา  
หยดสารเคลือบ 20 ไมโครลิตร ลงบนเชื้อรา C. gloeosporioides ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA เปนเวลา 1 วัน โดยชุด

ควบคมุไมหยดสารเคลือบ บมท่ีอุณหภูมิหองนาน 7 วัน จากน้ันทําการวัดความยาวเสนผานศูนยกลางโคโลนีของเชื้อรา เพ่ือ
คํานวณหาเปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา (เกษม, 2532) 

3.2 ประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อรา ดวยวิธี dual culture technique  
ใช cork borer เจาะบริเวณปลายเสนใยเชื้อราสาเหตุวางบนผิวหนาอาหาร PDA หางจากกระดาษเคลือบขนาด 1 × 1 

เซนตเิมตร ประมาณ 4 เซนติเมตร สวนชุดควบคุมใหวางเชื้อราสาเหตุโรคบนผิวหนาอาหาร PDA ท่ีไมมีกระดาษ ในตาํแหนง
เดียวกับชดุทดสอบ บมท่ีอุณหภูมิหองจนเชื้อราสาเหตใุนชดุควบคุมเจริญเตม็จานอาหารเล้ียงเชื้อ ทําการวัดรัศมีโคโลนีของเชื้อ
ราสาเหตเุพ่ือคาํนวณหาเปอรเซน็ตการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อราสาเหตุ (เกษม, 2532) 
4. ทดสอบความสามารถในการยับย้ังการงอกของสปอรเชื้อรา C. gloeosporioides  

เตรียมสารแขวนลอยสปอรของเชือ้ C. gloeosporioides ความเขมขน 106 สปอร/มิลลิลิตร  
4.1 ทดสอบการยับยั้งการงอกของสปอรของสารเคลือบ ดวยวิธี Slide culture โดยนําสารเคลือบแตละความเขมขน

ผสมลงในสารแขวนลอยสปอรท่ีเตรียมไว ในอัตราสวน 1:1 เขยาจนเขากันแลวนําสารละลายท่ีได 10 ไมโครลิตร มาหยดลงบน
ชิ้นอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ขนาด 1×1 เซนตเิมตร ท่ีวางบนสไลด บมไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 6 ชม. จากน้ันหยด Lactophenol 
cotton blue ตรวจดูการงอก germ tube ของสปอรภายใตกลองจลุทรรศนกําลังขยาย 400 เทา  

4.2 ทดสอบการยับยัง้การงอกของสปอรของกระดาษเคลือบ โดยนําสารแขวนลอยของสปอรมาหยดลงบนกระดาษ
เคลือบขนาด 1×1 เซนตเิมตร ท่ีวางบนสไลด บมไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 6 ชม. จากน้ันหยด Lactophenol cotton blue 
ตรวจดูการงอก germ tube ของสปอรภายใตกลองจุลทรรศนกาํลังขยาย 400 เทา 

 
ผล 

1. ประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญเสนใยของเชื้อรา C. gloeosporioides 
พบวาสารละลายไคโตซานผสมวานิลลินความเขมขน 4 %(w/v) มีประสิทธิภาพในการยับยัง้การเจริญของเสนใยเชื้อ

รา C. gloeosporioides ไดดีท่ีสุด รองลงมาคือ สารละลายไคโตซานผสมวานิลลินความเขมขน 2, 1, 0.5 %(w/v) และ
สารละลายไคโตซานท่ีไมผสมวานิลลิน ตามลําดับ (Figure 1) คิดเปนเปอรเซ็นตยับยัง้การเจริญของเสนใยเชื้อราไดเทากบั 
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82.50, 74.58, 60.42, 40.42 และ 25.00 ตามลําดับ (Table 1) เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบในการยับยั้งการ
เจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุ พบวากระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินความเขมขน 1 %(w/v) มีประสิทธิภาพในการยับยัง้
การเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตไุดดีท่ีสุด คิดเปนเปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดเทากับ 63.3% รองลงมาคือ 
กระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินความเขมขน 4, 2, 0.5 %(w/v) และเคลือบสารละลายไคโตซานท่ีไมผสมวานิลลิน 
ตามลําดับ (Figure 2) คิดเปนเปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดเทากับ 63.33, 49.17, 43.33, 36.67 และ 5.83 
ตามลําดับ (Table 1) ในขณะท่ีกระดาษไมเคลือบไมสามารถยับยัง้การเจริญของเสนใยเชื้อราได  
2. ประสิทธิภาพในการยับย้ังการงอกของสปอรของเชื้อรา C. gloeosporioides 

เมื่อประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อราเมื่อเวลาผานไป 6 ชั่วโมง ไมพบการงอกของ germ 
tube สปอรบนสารเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินท่ีทุกระดับความเขมขน และพบลักษณะการงอกท่ีผิดปกติของสปอรบนสาร
เคลือบไคโตซานท่ีไมผสมวานิลลิน เทียบกับชุดควบคุมท่ีมีการงอกของสปอรตามปกติ (Figure 3) เชนเดียวกับผลการทดสอบ
บนกระดาษเคลือบท่ีแสดงผลไปในทิศทางเดียวกับสารเคลือบ (Figure 4) 

 
 
 
 
 

 
 
Figure 1  The efficacy of various coating solutions against mycelial growth of C. gloeosporioides on PDA after 7 

days of incubation. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figure 2  The efficacy of various coated paper against mycelial growth of C. gloeosporioides on PDA after 7 days 

of incubation. 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3  The efficacy of various coating solutions against spore germination after 6 h. of incubation. 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 4  The efficacy of various coated paper against spore germination after 6 h. of incubation. 
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Table 1  Percent inhibition of radical growth (PIRG) of C. gloeosporioides after 7 days of incubation. 
Sample Percent inhibition of radical growth (PIRG)* 

Control Chitosan 0.5%(w/v) 1%(w/v) 2%(w/v) 4%(w/v)  

Coating solution 0 25.00 40.42 60.42 74.58 82.50  

Coated paper 0 5.83 36.67 63.33 43.33 49.17  

* Percent inhibition of radical growth was calculated using the following formula: 
   PIRG = (x - y / x) × 100 Where,  x = Average growth (cm) of C. gloeosporioides in control petridish 

 y = Average growth (cm) of C. gloeosporioides in each treated petridish 
 

วิจารณผล 
กระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินความเขมขน 1 %(w/v) มปีระสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุ

ไดดีกวากระดาษท่ีเคลือบไคโตซานเพียงอยางเดียว ท้ังน้ีเปนผลมาจากการทํางานท่ีเสริมประสิทธภิาพกันระหวางไคโตซานและ
วานิลลิน กลาวคือ ไคโตซานซึง่มีประจุบวกเมื่อจับกับประจุลบท่ีเซลลเมมเบรนของจุลินทรียจะทําใหเกิดการร่ัวไหลของ
สารสําคัญออกจากเซลลทําใหเซลลเสียสภาพ ในขณะท่ีการยบัยั้งเชื้อของวานิลลินเปนผลมาจากการทําใหผนังเซลลและเยื่อ
หุมเซลลของจุลินทรียถูกทําลายจึงเกิดการสูญเสียสมดุลไอออนของสารภายในเซลล ของเหลวภายในเซลลจึงเกิดการร่ัวไหล
ออกมา (Fitzgerald et al., 2004) ท้ังน้ีประสิทธิภาพในการยับยัง้การเจริญของจุลินทรียขึ้นอยูกับระดับความเขมของ
สารประกอบฟนอลิกในวานิลลิน ท่ีระดับความเขมขนต่ําจะสงผลกระทบตอเอมไซมท่ีทําหนาท่ีใหพลังงานแกเซลลของจุลินทรีย 
ในขณะท่ีระดับความเขมขนสูงจะทําใหเกิดการตกตะกอนของโปรตีนของเซลล อยางไรก็ตามเน่ืองจากวานิลลินสามารถละลาย
ในนํ้าไดเพียง 1 g/100 ml ท่ีอุณหภูมิ 25 °C สารละลายไคโตซานผสมวานิลลินท่ีระดับความเขมขนมากกวา 1 %(w/v) จะเกิด
การตกผลึกเมื่อท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง สงผลใหประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อของกระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินท่ีความ
เขมขนมากกวา 1 %(w/v) ไมไดดีไปกวากระดาษเคลือบท่ีความเขมขน 1 %(w/v) ความสามารถในการละลายของวานิลลินจงึ
เปนขอจํากัดหน่ึงท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย การพัฒนากระดาษเคลือบจากไคโตซานผสมวานิลลินใหมี
ปริมาณวานิลลินเพ่ิมขึ้นจึงตองแกปญหาโดยการเพ่ิมจาํนวนชั้นในการเคลือบ อยางไรก็ตามการเคลือบสามารถทําไดไมเกิน 3 
ชั้น ดวยขอจํากดัของกระดาษท่ีบาง ซึ่งการประยกุตใชกระดาษเคลือบหอผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษา
กําลังอยูในระหวางดําเนินการศึกษาตอไป 

 
สรุป 

กระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินความเขมขน 1 %(w/v) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรค
แอนแทรคโนสของมะมวงในสภาพหองปฏิบัติการไดดีท่ีสุด เมื่อเทียบกับกระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินท่ีระดับความ
เขมขนอ่ืนๆ และกระดาษเคลือบไคโตซานเพียงอยางเดียว 

 
คําขอบคุณ 

ไดรับการสนับสนุนจากศูนยนวตักรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กทม. 10400 
ในการทําวจิัย  
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