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Abstract 
The aim of this research to study physical properties, antioxidant and inhibition of microbial of 

combination chitosan-nanocellulose film (CTS_NFC) and crude mango leaves extract (MLE) 1:1, 1:2 and 1:3 
(weight of nanocellulose: volume of MLE)  Forming film by solvent casting method. The results showed that 
all treatments no difference to thickness, Young’s modulus and tensile strength of CTS_NFC_MLE film 
significant at 95 percent confidence level. The thickness, Young’s modulus and tensile strength of film in the 
range of 2.55-3.15 µm, 0.11-0.17 MPa and 0.04 Mpa, respectively. While % elongation at break of the film 
decreased when the amount of MLE was increased, it was 39.1, 27.43 and 23.61%, respectively. The lightness 
value (L*) of film was decreased with the high concentration of MLE. On the other hand, the green value (-a*) 
was increased. CTS_NFC_MLE 3 ml showed antioxidant capacity as tested by DPPH radical scavenging assay 
and the percentage of growth inhibition of Staphylococcus aureus by a McFarland calibration curve carried 
out with 0.5–4 McFarland standards was the best were 51.70, 61.01%. While the percentage of growth 
inhibition of Escherichia coli was 3.07%. Therefore, it is possible to use CTS_NFC film combined with MLE as 
bio-packaging to reduce the growth of S. aureus that cause food poisoning in the ready to eat products. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาสมบัติกายภาพ ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ และการยับยั้งแบคทีเรียของ
ฟลมไคโตซานนาโนเซลลูโลสรวมกับสารสกัดจากใบมะมวงในอัตราสวน 1:1, 1:2 และ 1:3 (นํ้าหนักแหงของนาโนเซลลูโลสตอ
ปริมาตรสารสกัดใบมะมวง) ข้ึนรูปฟลมดวยวิธีการหลอข้ึนรูปดวยสารละลาย  พบวา แผนฟลมไคโตซานนาโนเซลลูโลสท่ีมีปริมาณ
ของสารสกัดใบมะมวงท่ีเพ่ิมข้ึน ไมมีผลตอความหนา คา Young’s modulus และคา tensile strength อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นตโดยมีคาเทากับ 2.55-3.15 µm, 0.11-0.17 Mpa และ 0.04 Mpa ตามลําดับ ในขณะท่ีคา  
% elongation at break ของฟลมมีคาลดลง โดยมีคาเทากับ 39.1, 27.43 และ 23.61% ตามลําดับ   คาความสวางของฟลมมีคา
ลดลงแตคาความเปนสีแดงเพ่ิมข้ึน เมื่อมีการเพ่ิมปริมาณสารสกัดจากใบมะมวงในแผนฟลม และในแผนฟลมไคโตซานนาโน
เซลลูโลสท่ีมีปริมาณสารสกัดใบมะมวง 3 มิลลิตร มีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของแผนฟลมเมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH 
radical scavenging assay และความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ Staphylococcus aureus โดยการเทียบคาความ
ขุนกราฟมาตรฐาน 0.5-4  McFarland ไดดีท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 51.70 และ 61.01% ตามลําดับ ในขณะท่ีความสามารถในการ
ยับยั้งเช้ือ Escherichia coli มีคาเทากับ 3.07% จึงมีความเปนไปไดในการนําฟลมไคโตซานนาโนเซลลูโลสรวมกับสารสกัดจากใบ
มะมวงมาใชเปนบรรจุภัณฑชีวภาพเพ่ือลดการเจริญของเช้ือ  S. aureus ท่ีเปนสาเหตุอาหารเปนพิษในผลิตภัณฑพรอมบริโภค  
คําสําคัญ: ฟลมไคโตซานนาโนเซลลูโลส สารสกัดจากใบมะมวง สมบัติทางกายภาพ  
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คํานํา 
ปจจุบันประเทศไทยมีการใชฟลมพลาสติกสําหรับหออาหารเปนจํานวนมากซึ่งสงผลเสียตอสภาพแวดลอม จึงไดมีการ

ผลิตแผนฟลมไคโตซาน  ไคโตซานเปนไบโอโพลิเมอรธรรมชาติ  มีองคประกอบสําคัญในรูปของ D-glucosamine ตามธรรมชาติ
พบไดในเปลือกนอกของสัตวพวกกุง ปู แมลง และเช้ือรา เปนสารธรรมชาติท่ีมีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว จัดเปนวัสดุชีวภาพ 
(biometerials)  สามารถยอยสลายตามธรรมชาติได อยางไรก็ตามการนําไคโตซานไปใชประโยชนโดยเฉพาะในรูปแบบแผนฟลม
บางยังมีขอจํากัด  เน่ืองจากธรรมชาติของฟลมไคโตซานท่ีมีความเปราะ การนําแผนฟลมไคโตซานไปใชจึงจําเปนตองปรับปรุงให
แผนฟลมมีความแข็งแรง และมีความยืดหยุน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีแนวคิดในการนํานาโนเซลลูโลสมาใชในการเสริมความ
แข็งแรงของแผนฟลม 

  แมงจิเฟอริน (Mangiferin) เปนสารพฤกษเคมีท่ีมีโครงสรางจัดอยูในกลุมสารประกอบฟนอลิก ในกลุมแซนโธนไกลโค
ไซด (xanthone glycoside) แมงจิเฟอรินเปนสารท่ีพบไดหลายสวนของมะมวง โดยเฉพาะสวนของใบเปนสวนท่ีมีรายงานวาพบ
สารแมงจิเฟอรินในปริมาณท่ีมากกวาสวนอ่ืน ๆ จากรายงานการศึกษาพบวาใบมะมวงมีสารท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ตานแบคทีเรีย
แกรมบวก และแบคทีเรียแกรมลบ ผูวิจัยจึงเกิดแนวความคิดในการนําสารสกัดจากใบมะมวงมาใชรวมกับแผนฟลมไคโตซานนาโน
เซลลูโลส เพ่ือพัฒนาเปนแผนฟลมชีวภาพ ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมบัติ กายภาพ ความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระ และการยับยั้งแบคทีเรียของฟลมไคโตซานนาโนเซลลูโลสรวมกับสารสกัดจากใบมะมวง 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. การเตรียมผงใบมะมวง 
นําใบมะมวงเขียวเสวย มาลางทําความสะอาด ผึ่งแดดใหแหง แลวนํามาตัดใหมีขนาด 1-2 เซนติเมตร อบใหแหงในตูอบ

ลมรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  นําใบมะมวงท่ีผานการอบแหงแลวมาบดดวยเครื่องบดสมุนไพร และ
นําไปรอนผานตระแกรง บรรจุผงมะมวงท่ีรอนไดในกลองพลาสติกสุญญากาศ (สีชา) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง 
2. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสาร 

นําผงมะมวงท่ีไดจากขอท่ี 1 มาทําการสกัดในสารละลายเอทธานอลท่ีความเขมขน 0, 25, 50, 75 และ 95 % ใน
อัตราสวนผงมะมวงตอสารละลายเอทธานอล 1:3 (นํ้าหนัก:ปริมาตร) ระยะเวลาในการสกัดสาร 0, 12, 24, 36 และ 48 ช่ัวโมง เมื่อ
ครบกําหนดเวลา นําไปสารสกัดท่ีไปหมุนเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 8000 rpm อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที นํา
ของเหลวท่ีได ไปทําการระเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ เก็บสารสกัดท่ีไดจากการระเหย (crude extract) ใน
ขวดสีชาท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  

หาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดใบมะมวง (crude extract) โดยวิธี Folin – Ciocalteu’s คํานวณหา
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดใบมะมวง รายงานคาเปน magGAE/g (dry weight) คัดเลือกสภาวะท่ีไดปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกสูงท่ีสุด มาใชเปนสวนผสมในการข้ึนรูปแผนฟลม 
3. การข้ึนรูปแผนฟลม 

ข้ึนรูปแผนฟลมโดยใชสารละลายไคโตซาน 1 เปอรเซ็นต 20 กรัม สารละลายกลีเซอรอล 10 เปอรเซ็นต 1 กรัม และนา
โนเซลลูโลส 50 มิลลิกรัม ผสมดวยสารสกัดจากใบมะมวง (50 มิลลิกรัม/มิลลิตร) ในอัตราสวน 1:1, 1:2 และ 1:3 (นํ้าหนักแหงของ
นาโนเซลลูโลสตอปริมาตรสารสกัดใบมะมวง) ปนกวนผสมดวยเครื่องกวนผสม เปนเวลา 1 ช่ัวโมง และนําไปเขาเครื่องอัลตราโซนิก 
เพ่ือไลฟองอากาศ (degas) เปนเวลา 1 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิหอง นําสารละลายท่ีไดเทใสในเพลทพลาสติก นําเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง บรรจุฟลมท่ีไดในถุงอลูมิเนียมฟอยด เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
4. ตรวจวัดสมบัติกายภาพ ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ และการยับยั้งแบคทีเรียของฟลม 

แผนฟลมท่ีข้ึนรูป จะถูกนําตรวจวัดความหนาของฟลมดวยไมโครมิเตอร วัดคาสีดวยเครื่องวัดสี (Colormeter) รุน Color 
Quest XE รายงานคาเปน L* a* b* ตัดแผนฟลมตัดฟลมกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร นํามาตรวจวัดคุณสมบัติทางกล
ดวยเครื่อง texture analyzer รายงานคาท่ีวัดไดเปน คา Young’s modulus คา tensile strength และคา % elongation at 
break อางอิงตามวิธีการทดสอบของ Bastante et. al., (2021)    

การวิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระของแผนฟลม ทําโดยการตัดแผนฟลมขนาด 1x1 เซนติเมตร ใสลงในหลอดทดลองฝา
เกลียว เติมสารละลายลาย DPPH ความเขมขน 6 x 10-5 โมลาร 10 มิลลิลิตร วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 515 นาโน
เมตรท่ีเวลา 0, 3, 5 และ 24 ช่ัวโมง (Bastante et. al., 2021) คํานวณหาความสามารถในการยับยั้ง 
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เมื่อ  Absi คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีเวลาเริ่มตน และ Abst คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีเวลา 3, 5 และ 24 ช่ัวโมง 
 
การวิเคราะหความสามารถในการยับยั้งเช้ือจุลินทรียของฟลม อางอิงตามวิธีการทดสอบของ Bastante et al. (2021) 

คาํนวณหาความเขมขนของเซลล โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน McFarland ท่ีระดับความเขมขน 0.5 - 4 
(C=8.0698T+0.5022 R2=0.9989 เมื่อ C คือ คาความเขมขนของเซลล และ T คือ คาความขุน) คํานวณหาคาเปอรเซ็นตการยับยัง้ 
โดยการวัดคาความขุนของสารละลายดวยเครื่อง Visible-Spectrophotometer (Thermo รุน Genesys20) ท่ีความยาวคลื่น 625 
นาโนเมตร คํานวณหาความสามารถในการยับยั้งเช้ือ 
 
 

เมื่อ  Ci คือ ความเขมขนของเซลลในหลอดท่ีมีแผนฟลม และ C0 คือคาความเขมขนของเซลลในหลอดท่ีไมมีแผนฟลม  
 

ผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารจากใบมะมวง พบวา ท่ีสภาวะการสกัดดวยสารละลายเอทธานอล 50 

เปอรเซ็นต ระยะเวลาในการสกัด 48 ช่ัวโมง เปนสภาวะท่ีไดปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมเทากับ  120.05±0.54 (mgGAE/g)   
จึงไดเลือกสภาวะน้ีในการสกัดสารจากใบมะมวง เพ่ือนําไปใชเปนสวนประกอบในการข้ึนรูปแผนฟลม 

ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผนฟลมท่ีข้ึนรูปได พบวา การเพ่ิมปริมาณสารสกัดใบมะมวงในสวนผสมแผนฟลม 
ไคซานนาโนเซลลูโลสไมมีผลตอความหนา คา Young’s modulus และคา tensile strength ของแผนฟลมท่ีข้ึนรูปไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซนต แผนฟลมท่ีไดมีคาความหนาอยูในชวง 2.55±1.27 ถึง 3.15±0.61 
ไมโครเมตร คา Young’s modulus อยูในชวง 0.08±0.02 ถึง 0.17±0.04 MPa และ คา tensile strength มีคาเทากับ 0.04 
MPa  เมื่อแผนฟลมมีปริมาณของสารสกัดใบมะมวงเพ่ิมข้ึน มีผลทําใหคาการยืดตัวของแผนฟลม (% Elongation at break) และ
คาความสวาง (L*) ของแผนฟลมลดลง ในขณะท่ีคาความเปนสีแดงมีคาเพ่ิมข้ึน (Table 1) สอดคลองกับลักษณะปรากฏของแผน
ฟลมท่ีข้ึนรูปไดจะมีสีออกนํ้าตาลแดงเมื่อแผนฟลมมีปริมาณสารสกัดใบมะมวงเพ่ิมข้ึน  

แผนฟลมไคโตซานนาโนเซลลูโลสท่ีมีปริมาณสารสกัดใบมะมวง 3 มิลลิลิตร มีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของ
แผนฟ ล ม เมื่ อทดสอบด วย วิ ธี  DPPH radical scavenging assay และความสามารถในการยับยั้ งการเจริญ ของเช้ือ 
Staphylococcus aureus โดยการเทียบคาความขุนกราฟมาตรฐาน 0.5-4  McFarland ไดดีท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 51.70 และ 
61.01% ตามลําดับ ในขณะท่ีความสามารถในการยับยั้งเช้ือ Escherichia coli มีคาเทากับ 3.07% (Figure 1 and 2) 
 
Table 1 Physical properties of CTS_NFC at difference concentration of MLE 
 

Type Thicknessns 
(µm) 

Young’s 

modulusns 

(MPa) 

Tensile 
strengthns 

(MPa) 

%Elongation 
at break 

L* a* b* 

CTS_NFC 3.06±1.78 0.08±0.02 0.03±0.01 34.62±2.98a 87.36±1.93a 2.18±0.82d 10.81±5.21c 

CTS_NFC_MLE(1) 3.1±0.81 0.11±0.02 0.04±0.01 39.10±3.62a 72.17±2.86b 5.94±2.38c 48.93±3.54b 

CTS_NFC_MLE(2) 2.55±1.27 0.14±0.03 0.04±0.01 27.43±4.08b 67.47±1.20c 11.69±1.69b 59.07±2.30a 

CTS_NFC_MLE(3) 3.15±0.61 0.17±0.04 0.04±0.00 23.61±4.05b 61.60±4.05d 19.14±4.14a 57.46±2.73a 
*Result are presented as mean ± standard deviation (n=3) 
*Mean with different upper letter superscripts in the same column are significantly different (p < 0.05) 
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Figure 1  Antioxidant activity (%) of CTS_NFC at 
difference concentration of MLE 

 

Figure 2 Antimicrobial activity (% inhibition) of 
CTS_NFC at difference concentration of 

 
วิจารณผลการทดลอง 

ผลการศึกษาพบวา การเติมสารสกัดใบมะมวงลงในแผนฟลมไคโตซานนาโนเซลลูโลส มีผลทําใหความแข็งแรงแผนฟลม
ลดลง ลักษณะของฟลมท่ีข้ึนรูปไดคอนขางเปราะ การยืดตัวของแผนฟลมต่ํา  สอดคลองกับคา % Elongation  ของแผนฟลมท่ีมี
คาลดลง   อาจเปนผลเน่ืองจากสารประกอบฟนอลิกท่ีมีในสารสกัดใบมะมวงเกิดการรวมตัวกับนาโนเซลลูโลส สงผลใหแผนฟลมมี
ความยืดหยุนท่ีต่ํา สอดคลองกับการศึกษาของ Bastante et al. (2021) พบวา การเพ่ิมความเขมขนของสารสกัดใบมะมวงใน
แผนฟลมนาโนเซลลูโลสมีผลทําใหคาการยืดตัวของแผนฟลมลดลง    เชนเดียวกับการศึกษาของ ปยพรและคณะ (2557) พบวา 
การผสมนํ้ามันมะรมุลงในแผนฟลมไคโตซาน มีผลตอคาความตานทานแรงดึงขาดและเปอรเซ็นตการยืดตัวของฟลมลดลง เน่ืองจาก
นํ้ามันมะรุมท่ีเติมลงไป สงผลใหแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของหมูอัลคิลระหวางอนุพันธไคโตซานออนตัวลง จนทําใหการรวมตัวของ
สายพอลิเมอรเกิดการสูญเสียแรงโคฮีชัน และความตานทานทางเชิงกลของฟลมไป (Bonilla et al.,  2012) ความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระของแผนฟลมมีคาเพ่ิมข้ึนตามปรมิาณของสารสกัดใบมะมวง อยางไรก็ตามกลับพบวาความสามารถในการยับยั้งเช้ือ
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฟลมท่ีไมไดเติมสารสกัดใบมะมวงมีคาลดลง เห็นไดชัดในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ E coli ท้ังน้ีอาจเปน
ผลจากการท่ีสารประกอบฟนอลิกท่ีมีในสารสกัดใบมะมวงเกิดการรวมตัวกับนาโนเซลลูโลสหรือไคโตซาน ทําใหคาความสามารถใน
การละลายนํ้าของแผนฟลมลดลง เมื่อทดสอบการยับยั้งของเช้ือในอาหารเหลวจึงมีความสามารถในการยับยั้งเช้ือต่ํากวาแผนฟลมท่ี
ไมมีสารสกัดใบมะมวง อยางไรก็ตามแผนฟลมท่ีไดจากการศึกษาในครั้งน้ี ตองมีการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพในสอดคลองกับ
มาตราฐานของ มอก. 1136-2559 เรื่อง ฟลมยืดหอหุมอาหาร 
 

สรุป 
สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากใบมะมวง คือ การสกัดดวยสารละลายเอทธานอล 50 เปอรเซ็นต ระยะเวลาใน

การสกัด 48 ช่ัวโมง แผนฟลมไคโตซานนาโนเซลลูโลสรวมกับสารสกัดใบมะมวง 3 มิลลิตร มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 
และคุณสมบัติตานแบคทีเรียชนิด S. aureus ดีท่ีสุด อยางไรก็ยังตองมีการปรับปรุงคุณสมบัติทางดานกายภาพของแผนฟลมใหตรง
ตามมาตราฐานของ มอก. 1136-2559 เรื่อง ฟลมยืดหอหุมอาหาร  
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