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Abstract 

                The objective of this experiment was to study the effect of coating mixture between urea and 
polyethyleneglycol (PEG) on maize seed quality. The seeds were coated with 0.1 g N urea plus 3% (w/w) PEG 
4000, 6000, 8000 and 10000 molecular weight respectively per 1 kg of seeds. Temperatures used for preparing 
the mixture were 40, 60 and 80 °C. The coated seeds were stored at room temperature for 5 days. Result showed 
that seeds coated with urea and PEG could significantly improved seed quality. The seeds coated with PEG 4000 
prepared at 40 °C gave better results of germination percentage, germination index and the percentage of 
seedling strength than dose of the uncoated seeds. 
Keywords: Seed coating, urea, polyethyleneglycol, maize seed 
 

บทคัดยอ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดดวยสารผสมระหวางยูเรียและพอลิเอธิลีนไกลคอล

(PEG) ที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว  ในการทดลองไดทําการเคลือบเมล็ดพันธุดวยยูเรีย 0.1 กรัมของไนโตรเจน 
รวมกับ 3% โดยมวล PEG 4000, 6000, 8000 และ 10000 ตอเมล็ดพันธุ  1 กิโลกรัม  โดยใชอุณหภูมิในการเตรียมสารผสมที่  
40, 60 และ 80°C และเคลือบเมล็ดทิ้งไว 5 วัน ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการเคลือบโดยวัดเปอรเซ็นตความงอก  ดัชนีการ
งอก  และการจําแนกความแข็งแรงของตนกลา  ผลการทดลองพบวา การเคลือบเมล็ดพันธุดวยยูเรียและพอลิเอธิลีนไกลคอล 
ทําใหคุณภาพของเมล็ดพันธุหลังการเคลือบดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  โดยสารผสมระหวางยูเรียรวมกับ PEG 4000  ที่อุณหภูมิ 
40°C ใหผลดีที่สุด  ซึ่งทําใหเปอรเซ็นตความงอก  ดัชนีการงอก และเปอรเซ็นตตนกลาที่แข็งแรงสูงกวาเมล็ดพันธุที่ไมไดเคลือบ
สาร   
คําสําคัญ:  การเคลือบเมล็ด ยูเรีย พอลิเอธิลีนไกลคอล เมล็ดพันธุขาวโพด 

 
คํานํา 

ขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชที่มีความตองการธาตุอาหารสูง โดยเฉพาะไนโตรเจนมีความจําเปนเพื่อชวยในการเจริญของ
ตน ใบ และฝก แตไนโตรเจนมีการเปล่ียนรูปอยูตลอดเวลาจึงมักมีการสูญเสียงาย โดยปกติประสิทธิภาพการใชปุยของ
ไนโตรเจนมีคาอยูในชวง 20-70 %(w/w) ของปุยที่ใสขึ้นอยูกับชนิดพืช  เนื่องจากการชะลางบริเวณหนาดิน การระเหยสู
บรรยากาศในรูปแกสตาง ๆ เม่ือดินมีสภาพการถายเทอากาศไมดีหรือมีความเปนกรดเปนดางมากเกินไป (มุกดา, 2544)  การ
เคลือบปุยไปพรอมกับเมล็ดพันธุนั้นจึงทําใหพืชสามารถใชปุยไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปุยละลายอยูในรัศมีของรากพืช 
โดยพืชสามารถนําปุยไปใชไดทันทีปุยไมสูญหายไปกับกระบวนการตางๆ เปนการประหยัดปุย (ภาณีและคณะ, 2540) เชนงาน
ทดลองของ Scott and Blair (2005)ไดศึกษาการเคลือบเมล็ดพืชอาหารสัตว Phalaris และLucerne ดวย monocalcium 
phosphate (MCP) และdicalcium phosphate (DCP)จะเห็นไดวาการเคลือบ เมล็ดพันธุดวยธาตุอาหารนอกจากจะใชธาตุ
อาหารในปริมาณท่ีนอยลงแลวยังทําใหผลผลิตพืชเพิ่มสูงขึ้นได (บุญมี, 2552) จาก ปญหาประสิทธิภาพของการใชปุย
ไนโตรเจนของพืชตํ่า  การเลือกใช เทคนิคการเคลือบเมล็ดดวยสารปลดปลอยไนโตรเจนละลายชา จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
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ควบคุมใหมีการปลดปลอยไนโตรเจนใหออกมาอยางสม่ําเสมออยางตอเนื่องพอเหมาะกับความตองการของพืช ปจจุบันมีการ
คนหาวิธีการชะลอการปลดปลอยของไนโตรเจนในตัวปุย โดยการเคลือบดวยสารเคลือบที่ไมละลายน้ําหรือน้ําซึมผานไดนอย 
โดยพอลิเมอรที่ใชเคลือบเมล็ดพันธุมีวัตถุประสงคเพื่อใหสารออกฤทธิ์ชนิดตางๆติดไปกับเมล็ดพันธุไดเปนอยางดีโดยสารนั้นไม
หลุดรวงไปซ่ึงทําใหใชสารเคมีในปริมาณนอยลง (Pamuk, 2004)  และไดมีรายงานการใช PEG  4000 และ 6000 วามีแนวโนม
ที่ทาํใหการเคลือบเม็ดยามีความกรอนลดลงและมีเวลาในการแตกตัวเพิ่มมากขึ้น (สุเทพ และ สุปราณี, 2542) ดังที่ไดกลาวไป
แลวขางตนจึงไดนําแนวคิดมาประยุกตใชในการทดลอง เพื่อควบคุมการปลดปลอยไนโตรเจนที่สามารถนํามาใชเปนสารเคลือบ
เมล็ดพันธุได  ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ  เพื่อศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดดวยสารผสมระหวางยูเรียรวมกับพอลิ
เอธิลีนไกลคอลโดยใชขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชทดสอบ   

 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

ทําการทดลอง ณ หองปฏิบัติการเมล็ดพันธ ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชไร  คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  วางแผนการทดลองแบบ  5x3 Factorial in CRD  จํานวน  3  ซ้ํา ประกอบดวย 2 ปจจัย 
ดังนี้ ปจจัยแรก คือ พอลิเอธิลีนไกคอล (Polyethyleneglycol, PEG 3% (w/w)) ที่ใชเคลือบเมล็ด 4 ประเภท ตามมวลโมเลกุล ไดแก  PEG 
4000, 6000, 8000 และ10000 ปจจัยที่สอง คือ  อุณหภูมิที่ใชในการเตรียมสาร  3  ระดับ   ไดแก  40, 60 และ 80°C   ใชสาร
ผสมยูเรีย  0.1 gN ตอเมล็ดพันธุ  1 กิโลกรัม  โดยมีกรรมวิธีตางๆ ดังนี้   

1. เมล็ดที่ไมไดเคลือบสาร 
2. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย ที่อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบ 40°C      
3. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย ที่อุณหภมิูในการเตรียมสารเคลือบ 60°C 
4. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย ที่อุณหภมิูในการเตรียมสารเคลือบ 80°C 
5. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 4000 (W/W) ที่อุณหภมิูในการเตรียมสารเคลือบ 40°C 
6. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 4000 (W/W) ที่อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบ 60°C 
7. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 4000 (W/W) ที่อุณหภมิูในการเตรียมสารเคลือบ 80°C 
8. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 6000 (W/W) ที่อุณหภมิูในการเตรียมสารเคลือบ 40°C 
9. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 6000 (W/W) ที่อุณหภมิูในการเตรียมสารเคลือบ 60°C 
10. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 6000 (W/W) ที่อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบ 80°C 
11. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 8000 (W/W) ที่อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบ 40°C 
12. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 8000 (W/W) ที่อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบ 60°C 
13. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 8000 (W/W) ที่อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบ 80°C 
14. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 10000 (W/W) ที่อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบ 40°C 
15. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 10000 (W/W) ที่อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบ 60°C 
16. เมล็ดที่เคลือบยูเรีย รวมกับ 3% PEG 10000 (W/W) ที่อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบ 80°C 
 
  เคลือบเมล็ดทิ้งไว 5 วัน หลังจากนั้นสุมตัวอยางเมล็ดนํามาทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุโดยการทดสอบความงอก 

(ISTA, 2006) ทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุโดย การวัดดัชนีการงอก การจําแนกความแข็งแรงของตนกลา (AOSA, 
2002) และวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของแตละกรรมวิธีโดยวิธีหาคา Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (P≤0.05) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 จากการเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวดวยสารผสมระหวางยูเรียและพอลิเอธิลีนไกลคอล พบวาทําใหคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุหลังการเคลือบดีขึ้น และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเมล็ดที่เคลือบดวย PEG 4000 มีเปอรเซ็นต
ความงอก ดัชนีการงอก และความแข็งแรงของตนกลาโดยการจําแนกโดยรวมดีกวาที่มวลโมเลกุลอื่น เพราะ PEG ที่มวล
โมเลกุลตํ่ามีความซับซอนของสายโซนอย จึงละลายไดดีเม่ือสัมผัสน้ําทําใหความสามารถในการเปนสารปลดปลอยปุยลดลง 
ในทางตรงกันขามถา PEG มีมวลโมเลกุลสูงเกินไปความซับซอนของสายโซมากข้ึน มีผลตอความสามารถในการละลายน้ําและ
ปลดปลอยปุยมากขึ้น จากอิทธิพลของอุณหภูมิที่ใชในการเตรียมสารผสมที่ 40°C และ 60°C ใหผลความงอกและดัชนีการงอก 
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คอนขางดี  ดังนั้นจึงเลือกใชที่อุณหภูมิ 40°C เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน โดยอุณหภูมิจะสงผลใหสายโซ PEG ขยับตังงาย 
เม่ือไดรับแรงหรือความรอนทําใหเกิดการพองตัว และมีปริมาตรของชองวางภายในสายโซมากข้ึน มีผลตอความสามรถในการ
ละลายน้ําและปลดปลอยปุยมากขึ้น สอดคลองกับงานทดลองของ Hathcock et al. (1984) ที่พบวา การใชไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสเคลือบเมล็ดพันธุทําใหมีเปอรเซ็นตความงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาที่ดีกวาเมล็ดพันธุที่ไมไดทําการเคลือบ
ปุยอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ แตการใชยูเรียเคลือบเมล็ดเพียงอยางเดียว จะทําใหความงอก ดัชนีการงอก ความแข็งแรงของ
ตนกลาลดลง เนื่องจากความเปนพิษของปุยที่ใสไป สงผลใหรากไหม ตนออนผิดปกติ สอดคลองกับงานทดลองของ  Bay et al. 
(2007) ที่พบวา การเคลือบเมล็ดพันธุดวยธาตุอาหารที่มีความเขมขนสูง  อาจเกิดความเปนพิษกับเมล็ดพันธุได   
 
Table 1   Effects of seed coating substances on  maize seed  quality. 
 
             Treatments Germination Test Germination index 

  40° C 60° C 80° C mean1 40° C 60° C 80° C mean1 
Control  - - - 80 c - - - 16.19 c 
Urea  93 82 75 83 bc 18.82 16.93 14.75 16.83 bc 

PEG 4000+Urea  91 97 92 93 a 20.37 18.75 19.11 19.41 a 
PEG 6000+Urea  95 83 73 83 b 19.19 17.21 15.19 17.20 b 
PEG 8000+Urea  81 96 93 90 a 17.07 20.56 19.97 19.20 a 

PEG 10000+Urea   93 77 74 81 bc 19.69 16.12 15.85 17.22 b 
mean1   89 a 86 b 81 c   18.28 a 17.90 a 16.84 b   
CV(%)     4.21       5.40     
LSD0.05     5.96       1.58     

1 mean values within a column followed by the same letter do not differ significantly according to t-test at P≤0.05 

 
Table 2   Effects of seed coating substances on seedling vigor. 
 

Treatments High vigor Seedling Medium vigor Seedling Low vigor Seedling 
 40° C 60° C 80° C mean1 40° C 60° C 80° C mean1 40° C 60° C 80° C mean1 

Control - - - 57±3.55 e - - - 8±2.01  a - - -  13±3.39  a 

Urea 77 63 47 62±3.55  d 9 10 9 9±2.01  a 7 8 17 
10 

±3.39 ab 
PEG 

4000+Urea 68 85 78 77±3.55  a 14 7 7 9±2.01  a 9 3 6   6±3.39  c 
PEG 

6000+Urea 81 67 55 68±3.55  c 7 5 10 7±2.01  ab 4 11 8 8 ±3.39 bc 
PEG 

8000+Urea 65 85 85 78±3.55  a 5 6 5 5 ±2.01 b 11 4 5   6±3.39  c 
PEG 

10000+Urea 83 65 67 72±3.55  b 7 6 3 5±2.01  b 3 6 6   5 ±3.39 c 
mean1 72 a 70 a 65 b   8 7 7   7 7 9   

LSD0.05    7.22      4.08      6.90    
1 mean values within a column followed by the same letter do not differ significantly according to t-test at P≤0.05 
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สรุปผลการทดลอง 
การเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวดวยสารผสมระหวางยูเรียและพอลิเอธิลีนไกลคอล ทําใหคุณภาพเมล็ดพันธุ

หลังการเคลือบดีขึ้น  โดยสารผสมระหวางยูเรียรวมกับ PEG 4000  ที่อุณหภูมิ 40°C ใหผลดีที่สุด  ซึ่งทําใหเปอรเซ็นตความ
งอก  ดัชนีการงอก และเปอรเซ็นตตนกลาที่แข็งแรงสูงกวาเมล็ดพันธุที่ไมไดเคลือบสาร   
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